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Questa pubblicazione intende descrivere ed illustrare fotograficamente i materiali utilizzati ad
esclusivo uso gemmologico-ornamentale presenti o comunque segnalati nel Vicentino.  Non
vengono perciò trattati i materiali, df!fìniti genericamente "marmi", peraltro assai diffusi e noti nel
territorio, e altre pietre "ornamentali" che trovano specifico utilizzo nel settore edilizio.
 
J materiali, descritti in ordine alfabetico, vengono raggruppati in alcuni casi nelle famiglie di
appartenenza (zeoliti, silice). Gli esemplari lavorati non riconducibili a precise collocazioni
mineralogiche sono stati descritti come pietre varie.
 
Per ogni tipo di materiale vengono fornite le principali caratteristiche e le note descrittive
essenziali con particolare riferimento alle condizioni di giacitura nel Vicentino. Per buona parte
delle località indicate, sono stati anche riportati i riferimenti della tavoletta 1:25.000 dell'J.G.M.J.
 
1 dati relativi alle celle elementari sono espressi in Amstrong (A) (il volume in Al). Le notazioni
dei simboli delle forme cristalline desunte dalla letteratura, sono state riportate nella
espressione originale indicata dall'Autore citato.
 
Neltesto sono stati citati (talora con una brevissima descrizione) molti degli esemplari grezzi o
lavorati, con il relativo numero di catalogo preceduto dalla sigla MCZ (Museo Civico Zannato),
esposti nella Sala o conservati nelle Collezioni del Museo.
 
La parte più specifìcamente gemmologica della pubblicazione inizia con una breve introduzione
sulla lavorazione, il taglio, laforma delle gemme, il collezionismo e si conclude con tabelle che
sintetizzano le caratteristiche gemmologiche specifìche, comprese le inclusioni, di alcune tra le
principali gemme esposte.
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